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บทคัดยอ 
บทความน้ีเปนการศึกษาพลังงานความรอนท่ีปลดปลอยจากรีแอคเตอรที่ทําดวยทอสเตนเลสภายในบรรจุของผสมของผง

นิกเกิล 0.9 กรัม และลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด 0.1 กรัม โดยหลังจากไดรับความรอนจนอุณหภู มิสูงกวา 1000 องศาเซลเซียส 
ระบบจะปลดปลอยพลังงานความรอนเกินคาปกติ  โดยขณะที่อุณหภูมิเทากับ 1234 ถึง 1268 องศาเซลเซียส  ระบบปลดปลอย
ความรอนสวนเกิน คิดเปนคาพลังงาน 14.16 วัตต คาสัมประสิทธ์ิการทํางาน(COP) เทากับ 1.06  ซึ่งผลการศึกษาน้ีสนับสนุนความ
เปนไปไดของปฏิกิริยานิวเคลียรชนิดอุณหภูมิต่ํา  (LENR) 
 
คําสําคัญ:  นิกเกิล ลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด ปฏิกิริยานิวเคลียรชนิดอุณหภูมิต่ํา 

 
Abstract 

This paper studies the heat energy which released from stainless metal reactor tube that loaded with 
a mixture of 0.9 gram of nickel powder and 0.1 gram of lithium aluminum hydride. After heated over 1000 °C 
the reactor tube generates abnormal excess heat. As the temperature of 1234 to 1268 °C the system released 
excess heat power as 14.16 watts with coefficient of performance (COP) as 1.06. This result supports the 
possibilities of low energy nuclear reaction (LENR). 

 
Keywords:  nickel, lithium aluminum hydride, cold fusion, LENR 
 
บทนํา 
 ในทศวรรษท่ีผานมา โลกไดเผชิญกับวิกฤติการณภัยธรรมชาติอันเกิดจากภาวะโลกรอน ซึ่งเกิดจากการใชพลังงานจาก

ซากฟอสซิลมากเกินไป จึงมกีารศึกษาหาแหลงพลังงานทางเลือกใหมทดแทนพลังงานจากซากฟอสซิลเพื่อแกปญหาดังกลาว.หนึ่ง

ในพลังงานทางเลือกซึ่งไดรับความสนใจอยางมากไดแก พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียรชนิดอุณหภูมิต่ํา (..low..energy nuclear 

reaction ; LENR หรือตามช่ือดั้งเดิมวา cold fusion ) พลังงานชนิดนี้มีขอดีคือใหคาพลังงานตอมวลสูงเพราะวาเปนปฏิกิริยา

นิวเคลียรชนิดหนึ่ง โดยเปนไปตามสมการของไอสไตน ดังน้ี 

      E = mc2 

โดย E คือ คาพลังงานท่ีปฏิกิริยานิวเคลียรปลดปลอยออกมา  m  คือ มวลของสารที่หายไปในปฏิกิริยา สวน c เปนคาคง 

ที่หรือคาความเร็วของแสง .ทําใหประมาณไดวาเช้ือเพลิงนิวเคลียร .เชน นิกเกิล (Ni) จํานวน 1 กรัม สามารถเปลี่ยนเปนพลังงาน

เทียบเทาพลังงานจากการเผาน้ํามัน 517 ตันเลยทีเดียว (Rossi, 2011) นอกจากน้ีปฏิกิริยา LENR ยังมีขอดีเหนือปฏิกิริยา

นิวเคลียรที่ใชในโรงงานไฟฟาแบบดั้งเดิม (fission) ท่ีสามารถกระตุนใหเกิดปฏิกิริยาไดที่อุณหภูมิต่ําระดับหลักรอยถึงพัน       

องศาเซลเซียส ทําใหหองปฏิบัติการทั่วไปสามารถดําเนินการทดลองไดและยังไมทิ้งกากกัมมันตภาพรังสีอันจะสรางภาระต อ

สิ่งแวดลอมอีกดวย 

 LENR เปนท่ีรูจักครั้งแรกจากงานของ Fleischman et al. (1989) ซ่ึงทําใหเกิดการทดลองเพื่อหาคาความรอนผิดปกติ 
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ที่ปลดปลอยจากระบบตางๆตามมาอีกหลายงานวิจัย  โดยงานของ Focardi et al. (1994) ไดรายงานถึงแทงโลหะนิกเกิลที่บรรจุ 

(load) ไฮโดรเจน (H2) เมื่อถูกเผาใหความรอนสูงกวา 178 องศาเซลเซียส สามารถปลดปลอยพลังงานความรอนผิดปกติคิดเปน

พลังงานสวนเกิน (excess heat) จากพลังงานท่ีปอนเขา 44 วัตต เปนเวลา 24 วัน ตอมางานวิจัยดังกลาวไดรับการพัฒนาตอจน

จดเปนสิทธิบัตรโดย Rossi (2015) ซึ่งมีการพัฒนาในสวนของแหลงจายกาซไฮโดรเจน ซึ่งเดิมใชวิธีเติมกาซเขาระบบจากถังกาซ

ภายนอกทอรีแอคเตอรใหมาเปนการใชสารลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด ( lithium aluminum hydride ; LiALH4 ) ซึ่งบรรจุผสมไป

พรอมกับผงโลหะนิกเกิลในทอรีแอคเตอรเดียวกัน....เม่ือรีแอคเตอรไดรับความรอนสารลิเธียมอลูมินัมไฮดรายดจะปลดปลอยกาซ

ไฮโดรเจนจากนั้นกาซไฮโดรเจนจะถูกบรรจุเขาสูโครงสรางของโลหะนิกเกิลตอไป....ซึ่งสิ่งประดิษฐนี้สามารถ ผลิตพลังงานความ

รอนได 6 เทาของพลังงานท่ีปอนเขาไป ระบบสรางพลังงานความรอนสูงของ Andrea Rossi ซ่ึงประกอบดวยนิกเกิลและลิเธียมอลู

มินัมไฮดรายดดังกลาวไดรับการทดสอบและยืนยันผลโดยทําเปนรายงานช่ือ Report on the Lugano Test (Levi et al., 2014) 

โดยรายงานไดเผยวามีปฏิกิริยานิวเคลียรเกิดขึ้น โดยโลหะนิกเกิลและลิเธียมหลังทําปฏิกิริยามีการเปลี่ยนไอโซโทปจากสัดสวนหน่ึง

ไปเปนอีกสัดสวนหน่ึง  

ตอมาระบบการผลิตพลังงานความรอนอันประกอบดวยนิกเกิลและลิเธียมอลูมินัมไฮดรายดดังกลาวไดรับการทดลอง

ยืนยันผลการทดลองทําซ้ําสําเร็จดวยงานของ Parkhomov (2015)  และตามมาดวยงานของนักวิทยาศาสตรทานอื่นๆ (Jiang, 

2015 ; Steparnov et al., 2015; Hang, 2016) 

 อยางไรก็ตามการทดลองซ้ําเพื่อยืนยันผลของคาความรอนผิดปกติอันเกิดจากระบบของผสมนิกเกิลและลิเธียมอลูมินัม

ไฮดรายดดังกลาวใหผลไมแนนอนโดยนักทดลองจํานวนมากทําการทดลองซํ้าไดผลเปนลบ(Greenyer, 2015) ท้ังนี้ปจจัยที่มีผลตอ

ความสําเร็จของการทดลองนี้อาจมาจากวัสดุและสารเคมีที่ใชในการทดลองซึ่งมีเกรดและแหลงที่มาแตกตางกัน จึงมีความจําเปนที่

นักวิจัยจะตองทดลองซํ้าเพื่อยืนยันผลบวกของระบบดังกลาวพรอมทั้งรายงานขอมูลของวัสดุ สารเคมี ที่ใชโดยละเอียดเพื่อเปน

ขอมูลเพิ่มเติม อันสามารถสรุปปจจัยสําคัญที่ทําใหระบบทํางานไดจริงในที่สุด 

 งานวิจัยในท่ีนี้จึงเปนการออกแบบการทดลองข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพิสูจนยืนยันผลงานวิจัยของ Parkhomov 

(2015)  และเพ่ือเสนอรายละเอียดของวิธีการ วัสดุ และสารเคมีอันเปนปจจัยในการพัฒนางานวิจัย LENR ตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. อุปกรณ และสารเคมี 

 รีแอคเตอรดัดแปลงจากแบบของ Parkhomov..(2015) โดยตัวรีแอคเตอรทําดวยทอสเตนเลส 304 ขนาดความยาว 29 
เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางภายนอก 0.8 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางภายใน 0.6 เซนติเมตร รีแอคเตอรติดตั้งในเตาความ
รอน โดยบริเวณกลางรีแอคเตอรความยาว 7 เซนติเมตร.จะสอดผานเตาความรอน (heater) 
 

 

 

 

 

   ภาพที่ 1 แสดงภาพตัดของรีแอคเตอรประกอบกับเตาความรอน 
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 ภายในทอรีแอคเตอรบรรจุเช้ือเพลิงน้ําหนัก 1 กรัม ซึ่งปดหัวทายดวยทอโลหะสเตนเลสทําจากสเตนเลส 304 
ทรงกระบอกตัน ขนาดเสนผาศูนยกลางภายนอก 0.6 เซนติเมตร พอดีกับทอทําหนาที่เปนตัวอุด (plug) กันไมใหผงเช้ือเพลิง
กระจัดกระจาย นอกจากน้ียังมีกานโลหะสเตนเลส (rod) ทําจากแทงสเตนเลส 304 เสนผาศูนยกลางภายนอก 0.5 เซนติเมตร 
วางตัวถัดจากทอนสเตนเลสตัวอุดทั้งสองดานทําหนาท่ีแทนท่ีที่วางภายในทอรีแอคเตอร ระหวางกานสเตนเลสและผนังรีแอคเตอร
มีชองวางหรือระยะหาง 0.05 เซนติเมตร เพื่อลดการนําความรอนจากเตาความรอนสูปลายทั้งสองขางของรีแอคเตอร  
 ตามภาพที่ 1 ตําแหนงของชองบรรจุเชื้อเพลิงในรีแอคเตอรอยูเยื้องมาทางซีกซายของเตาความรอน โดยมีเทอรโมคัปเปล 
(K-type) ติดตั้งไวที่ผิวดานนอกของรีแอคเตอรเพื่อวัดอุณหภูมิเชื้อเพลิง (T2) ขณะที่ดานขวาของรีแอคเตอรบริเวณสมมาตรกันไมมี
เช้ือเพลิง แตติดตั้งเทอรโมคัปเปลไววัดอุณหภูมิควบคุม (T1) 

 

 

 

 

        

 

                    ภาพที่ 2  แสดงตําแหนงการติดต้ังเทอรโมคัปเปลวัดอุณภูมิควบคุม (T1) และอุณหภูมิของเชื้อเพลิง (T2)  

       ไวท่ีผิวดานนอกของรีแอคเตอรหางจากกลางแทงรีแอคเตอรไปทางขวาและทางซาย 1.5 เซนติเมตร 

 

 ปลายทอรีแอคเตอรซีลปดดวยกาวอีปอกซีย ...ซึ่งเปนกาวท่ีแข็งแรงและทนอุณหภูมิสูงถึง 290 องศาเซลเซียส  การออก

แบบทอรีแอคเตอรที่ยาวถึง 29 เซนติเมตรมีวัตถุประสงคใชความยาวของรีแอคเตอรปองกันไมใหความรอนสูงจากเตาความรอน

ทําลายซีลหรือกาวอีปอกซียได ทั้งนี้เพราะขณะระบบน้ีใหความรอนเต็มที่บริเวณกลางรีแอคเตอรอุณหภูมิสูงถึง 1300 องศา

เซลเซียส อุณหภูมิที่ปลายรีแอคเตอรระบบนี้จะยังคงไมเกิน 80 องศาเซลเซียส  ทําใหการใชกาวอีปอกซียเปนไปได สวนปลายอีก

ดานหน่ึงของรีแอคเตอรติดตั้งเกจมิเตอรโดยซีลรอยตอดวยกาวอีปอกซียเชนเดียวกัน 

  เตาความรอนทําข้ึนจากอิฐขนาด 6.5 X 7.0 X 3.5  ลูกบาศกเซนติเมตร  จํานวนสองกอนประกบกันเจาะควานบริเวณ
กลางรอยประกบของอิฐเปนรูกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 เซนติเมตร ทะลุตามความยาวอิฐ 7 เซนติเมตร รูหรือโพรงที่เกิดข้ึนใช
ในการติดตั้งขดลวดความรอนชนิด Kanthal A1 ขนาดเสนผาศูนยกลางของเสนลวด 0.81 มิลลิเมตร (20 AWG) ขดเปนวงจํานวน 
36  รอบ 

 เช้ือเพลิง 1 กรัม ประกอบดวยของผสมของผงนิกเกิล 0.9 กรัมและลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด  0.1 กรัม  ผงนิกเกิลยี่หอ 

Acros บริสุทธิ์ 99.9% ขนาดอนุภาค -325 เมซ.(mesh) รหัสสินคา 19361 ลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด  ยี่หอ Aldrich บริสุทธิ์

มากกวา 97%  รหัสสินคา  62420 เตรียมเช้ือเพลิงข้ึนโดยนําผงนิกเกิลมาบดดวยโกรงบดยา (mortar)  เพ่ือเปนการเปดพื้นที่ผิว

ของโลหะนิกเกิลจากออกไซดเปนเวลา 30 นาที  จากนั้นนําไปผสมใหเขากันกับผงลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด โดยบดผสมดวย

ชอนสเตนเลสเปนเวลา 10 นาที แลวจึงทําการบรรจุในรีแอคเตอรและซีลใหสนิท 

 แหลงพลังงานไฟฟาท่ีจายเลี้ยงเตาความรอนในท่ีนี้เปนไฟฟากระแสสลับจากเครื่อง single phase auto-transformer 

(variac) ขนาด 25 แอมป  อุณหภูมิของรีแอคเตอรควบคุมโดยเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (temperature controller) ระบบ PID 

ยี่หอ MYPIN 
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              ภาพที่ 3 แสดงการติดต้ังรีแอคเตอรในเตาความรอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพที่ 4 แสดงการจัดแหลงจายไฟฟา อุปกรณวัด และอุปกรณควบคุม 

 2. ข้ันตอนการเผารีแอคเตอร 

    การทดลองนี้ไดแบงข้ันตอนการเผารีแอคเตอรเปนสองขั้นตอนคือ...ขั้นตอนแรกเปนการเผารีแอคเตอรในชวงอุณหภูมิ

ต่ําคือในชวงอุณหภูมิหองถึง.780..องศาเซลเซียส..โดยเพ่ิมกําลังไฟฟา..จากต่ําไปสูงกินเวลา..6.6 ช่ัวโมง จากนั้นปดสวิทชระบบรอ

ใหเย็นตัว สองวันตอมาทําการเผาชวงที่สอง เปนการเผาในชวงอุณหภูมิสูงโดยเผาใหรีแอคเตอรอุณหภูมิขึ้นถึง 1000 องศาเซลเซียส 

ภายในเวลาสั้นๆ 3 ช่ัวโมง โดยเพ่ิมกําลังไฟฟาจากตํ่าไปสูง จากนั้นตั้งแตช่ัวโมงการทดลองที่ 3 ถึง 6.5 เพิ่มกําลังไฟฟาเพ่ือเพิ่ม

อุณหภูมิจาก 1000 องศาเซลเซียส ไปยัง 1230 องศาเซลเซียส โดยระหวางนั้นใหมีการปด -เปดสวิทซไฟฟา 3 ครั้ง เพื่อกระตุน

ปฏิกิริยา  

 หลังสิ้นสุดการเผารีแอคเตอรชวงที่สองที่ใชเวลา 6.5 ช่ัวโมง รอใหเย็นตัว ผารีแอคเตอร นําเถาเช้ือเพลิงไปวัดกัมมันตรังสี

ดวยเครื่อง G-M detector (ผลิตภัณฑของ PASCO scientific) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ขอมูลผลการเผารีแอคเตอรในชวงอุณหภูมิต่ําตามกราฟภาพที่ 5 ช้ีใหเห็นวาในชวงแรกของการเผาความดันภายในรี

แอคเตอรมีคาเพิ่มตามอุณหภูมิของรีแอคเตอร โดยความดันสูงสุดเทากับ 966 kPa ท่ีอุณหภูมิรีแอคเตอร (อุณหภูมิควบคุม, T1) 

เทากับ 256 องศาเซลเซียส ท่ีเวลา 3.5 ช่ัวโมง  หลังจากน้ันแมวาคาอุณหภูมิสูงขึ้นแตคาความดันกลับลดตํ่าลงอยางรวดเร็วโดย

ความดันต่ํามีคาติดลบที่ชวงเวลา 5 ถึง 6 ช่ัวโมงนั่น คือความดันต่ําสุดเทากับ -32 kPa ที่เวลา 5.4 ช่ัวโมง แสดงใหเห็นวาใน

ชวงแรกสารลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด.......เมื่อไดรับความรอนจะมีการปลดปลอยกาซไฮโดรเจนออกมาทําใหความดันภายในรีแอค

เตอรสูงขึ้น จากน้ันเมื่ออุณหภูมิสูงข้ึนกาซไฮโดรเจนถูกดูดซับ (adsorb) หรือ ดูดซึม (absorb)  ดวยผงนิกเกิลทําใหความดันของ

ระบบลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาพที่ 5 กราฟการเผารีแอคเตอรในชวงอุณหภูมิต่ําแสดงความสัมพันธระหวาง 

                  อุณหภูมิควบคุม(T1)  กําลังไฟฟาและความดันแปรผันตามเวลา 
 

 ผลการเผารีแอคเตอรในชวงอุณหภูมิสูงไดผลตามกราฟในภาพท่ี 6 พบวาหลังการเผารีแอคเตอรจนอุณหภูมิ 1000 

องศาเซลเซียสขึ้นไป เริ่มสังเกตเห็นความรอนผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยอุณหภูมิของเชื้อเพลิง (T2) เริ่มมีคาสูงกวาอุณหภูมิควบคุม 

(T1) จากนั้นมีการปด-เปดสวิทชไฟฟาของเตาความรอน เพ่ือกระตุนใหระบบเกิดปฏิกิริยา 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 

 

 ภาพที่ 6 กราฟการเผารีแอคเตอรในชวงอุณหภูมิสูง แสดงความสัมพันธระหวาง 

       อุณหภูมิควบคุม (T1)  อุณหภูมิเช้ือเพลิง (T2) กําลังไฟฟาและความดัน  

        แปรผันตามเวลา 
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โดยการกระตุน 3 ครั้งที่เวลา 3.7, 5.1 และ 5.6 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิเช้ือเพลิงเทากับ 1137, 1214 และ1212 องศาเซลเซียส

ตามลําดับ ทําใหปฏิกิริยาเกิดความรอนสวนเกินชัดเจนขึ้น โดยแนวโนมคาความตางระหวางอุณหภูมิเช้ือเพลิง (T2) และ อุณหภูมิ

ควบคุม (T1)  มากขึ้น ผลการทดลองเปนไปตามงานวิจัยของ Focardi (1998) ท่ีวาอุณหภูมิที่ลดและเพิ่มอยางรวดเร็วสามารถ

กระตุนการเกิดปฏิกิริยาเกิดความรอนเกินของระบบนิเกิล-ไฮโดรเจนได การกระตุนครั้งที่ 3 ทําใหอุณหภูมิของเช้ือเพลิงสูงกวา

อุณหภูมิควบคุมประมาณ 38 องศาเซลเซียส ในชวง 20 นาทีสุดทายของการทดลอง ซึ่งเปนชวงที่อุณหภูมิเช้ือเพลิงมีคา 1234 ถึง 

1268 องศาเซลเซียส ความแตกตางของอุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียสดังกลาว สามารถคิดเปนคากําลังงานท่ีเกินจากปกติประมาณ 

14.16 วัตต ซึ่งคานี้สามารถคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิการปฏิบัติงาน (coefficient of performance ; COP) ของรีแอคเตอรที่คร่ึง

ซีกซายของเตาความรอนหรือบริเวณเช้ือเพลิงไดเทากับ 

COP = พลังงานความรอนท้ังหมดที่ออกจากระบบ = (513/2)+14.16 = 1.06 

          พลังงานท่ีปอนเขาระบบ  (513/2) 

     . โดย 513 วัตต คือ คาพลังงานไฟฟาท้ังหมดที่ปอนเขาเตาความรอน (ซึ่งประกอบดวยซกีเช้ือเพลิงและซีกควบคุม)  

กําลังงานความรอนสวนเกิน 14.16 วัตตที่เกิดขึ้นคิดเปนคาพลังงานท่ีเกิดขึ้นในชวง 20 นาทีสุดทาย เทากับ 16.99 กิโล

จูล มีคาสูงเกินกวาที่จะเปนพลังงานท่ีเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีตามปกติ จากการประมาณของ Stepanov (2015) ปฏิกิริยาเคมี

ตามปกติที่ใหพลังงานสูงสุดที่เปนไปไดในระบบนี้มาจากวิถีการสลายสารลิเธียมอลูมินัมไฮดรายดตามสมการ 

 ท่ีอุณหภูมิ 125 ถึง 180 องศาเซลเซียส 

   2LiAlH4                 2LiH + 2Al + 3H2 

            และที่อุณหภูมิสูงกวา 850 องศาเซลเซียส 

   2LiH                 2Li + H2 

 ดังน้ันสารลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด 1 โมล สลายตัวใหไฮโดรเจน 2 โมล ซ่ึงไฮโดรเจนดังกลาวจะอยูในรูปของกาซและจะ

ถูกออกซิไดซดวยกาซออกซิเจนท่ีมีอยูในอากาศภายในทอรีแอคเตอรดังปฏิกิริยานี้ 

   2H2 + O2                 2H2O + 483.6 kJ of heat 

กรณีสารตั้งตนลิเธียมอลูมินัมไฮดรายดจํานวน 0.1 กรัม จึงสามารถคํานวณตามสมการขางตนคิดเปนพลังงานความรอนจาก

ปฏิกิริยาเคมีสูงสุดที่ปลดปลอยไดเทากับ 2.6 กิโลจูล  

 ดังน้ันพลังงานความรอนสวนเกินท่ีเกิดขึ้นในชวง 20 นาทีสุดทายของการทดลองนี้มีคาสูงกวาพลังงานความรอนสูงสุดที่

เกิดตามปฏิกิริยาเคมีปกติที่เปนไปไดดวยสัดสวน 16.99/2.6 = 6.53 เทา จึงเปนไปไดวาปฏิกิริยาใหความรอนดังกลาวไมใช

ปฏิกิริยาเคมีธรรมดาแตเปนปฏิกิริยา LENR  

เถาเชื้อเพลิงหลังจากการทดลองเกิดการหลอมตัวแลวจับกันใหมเปนกอนทรงกระบอกแข็งผิวคลายปูนซีเมนต เมื่อนํามา

วัดรังสีดวย G-M detector แลว ไมพบปริมาณรังสีแตกตางจากคาพื้นหลัง ดังนั้นปริมาณสารกัมมันตรังสีที่เกิดจากปฏิกิริยา

นิวเคลียรในท่ีน้ีอาจเกิดขึ้นนอยมากจนเครื่องตรวจไมพบ ท้ังนี้อาจเปนเพราะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นใชเวลาสั้นเกินไป 

 
สรุป 
 1. การเผาของผสมนิกเกิลและลิเธียมอลูมินัมไฮดรายดสัดสวน 9 : 1 โดยน้ําหนักในระบบปด พบวาที่อุณหภูมิ 1000 

องศาเซลเซียสขึ้นไปเกิดความรอนผิดปกติ โดยความรอนที่ออกจากระบบมีคามากกวาพลังงานท่ีจายเขาระบบ 

 2. การกระตุนปฏิกิริยาดวยการลดและเพ่ิมอุณหภูมิอยางรวดเร็ว ขณะที่อุณหภูมิระบบมากกวา 1000 องศาเซลเซียส มี

ผลสงเสริมปฏิกิริยาการเกิดความรอนผิดปกติที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งจากการกระตุนปฏิกิริยา 3 ครั้ง คา COP เทากับ 1.06 

 3. ผลการทดลองสนับสนุนงานของ Andrea Rossi และ A.G. Parkhomov โดยยืนยันแนวคิดเรื่อง LENR วาเปนไปได

จริง 
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